
WANHUA CHEMICAL GROUP 
CO、,LTD、

PP试车料、过渡料质量情况说明



序号 来源 产品名称 质量描述 对应批次 数量，
吨

1 外购粒料L5E89用于包装

机调试

聚丙烯树脂-
L5E89-A 外观有黑色杂质 30200001 49.175

2

外购T30S粉料造粒及外购

L5E89粒料掺混。（挤压

机、均化仓、风送管线、

包装机置换）

聚丙烯树脂-
T30S-A

1.外观有黑色杂质及黑斑粒，粒

子颜色发暗;

2.添加剂量不足;

3.包装过程金检机报警，含金属

异物及铁锈；

31200002 65.475

37200003 381.875

合计 496.525

受首次开车影响上述产品取样不具备代表性，检测结果及照片仅供参考

总述



整车/非整车销售

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘。
注：非整车或组合销售，<500KM免运费；500~1000KM，运费150元/吨；1000~1500KM，运费300元/吨。

序号 来源 产品名称 质量描述 对应批次 数量，吨 备注

1 外购粒料L5E89用于包
装机调试

聚丙烯树脂-
L5E89-A 外观有黑色杂质 30200001 30

整车销
售2

外购T30S粉料造粒及
外购L5E89粒料掺混。
（挤压机、均化仓、风
送管线、包装机置换）

聚丙烯树脂-
T30S-A

1.外观有黑色杂质及黑
斑粒，粒子颜色发暗; 31200002 60
2.添加剂量不足;
3.包装过程金检机报警，
含金属异物及铁锈; 37200003 360

1 外购粒料L5E89用于包
装机调试

聚丙烯树脂-
L5E89-A 外观有黑色杂质; 30200001 19.175 非整车

销售

2

外购T30S粉料造粒及
外购L5E89粒料掺混。
（挤压机、均化仓、风
送管线、包装机置换）

聚丙烯树脂-
T30S-A

1.外观有黑色杂质及黑
斑粒，粒子颜色发暗; 31200002 5.475 组合销

售，1
车

2.添加剂量不足;
3.包装过程金检机报警，
含金属异物及铁锈 37200003 21.875

合计 496.525



1.外购粒料L5E89用于包装机调试-合格证

异常项目：

外观有黑色杂质18个/kg



外购粒料L5E89用于包装机调试-实物照片

5

合格品照片

质检留样照片 细节照片

L5E89-A
30200001



2.外购T30S粉料造粒及外购L5E89粒料掺混-合格证

异常项目：
• 外观有黑色杂质大于100个/千克及黑斑粒大于30个/千克，粒子颜色发暗。
• 添加剂量不足。
• 包装过程金检机报警，含金属异物及铁锈。



2.外购T30S粉料造粒及外购L5E89粒料掺混-实物照片

77

合格品照片 均化仓取样照片

包装取样照片 细节照片

T30S-A
31200002

T30S-A
37200003



INNOVATION CREATES EXCELLENCE创新成就卓越
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